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V

  Einleitung

Einleitung

Die erste DIN 18550 „Putz – Baustoffe und Ausführung“ wurde im Oktober 1955 veröffentlicht. 
Sie beinhaltete neben den stofflichen Aspekten auch die richtige und regelgerechte Ausführung. 
Zahlreiche Ergänzungen und Unterteilungen dieser „Urnorm“ folgten in den darauffolgenden 
Jahrzehnten. Die Normen der DIN 18550er Reihe waren bis über die Jahrtausendwende hinaus in 
Deutschland eine gute und bewährte Grundlage für alle, die sich mit dem Verputzen von Wänden 
und Decken befassen, insbesondere auch für Fachhandwerker, die sich an den Empfehlungen 
dieser Normen gut orientieren konnten. Seit dem Erscheinen der ersten europäischen Putznorm 
DIN EN 998-1 im Jahre 2003, die nur rein stoffliche Aspekte abhandelt und auch nur für minera-
lische Putze gilt, war klar, dass weitere europäische Normen notwendig sind, um u. a. auch die 
Ausführung bzw. Verarbeitung von Putzen zu beschreiben. Die nationale Vornorm DIN V 18550 
wurde 2005 als Übergangslösung veröffentlicht, denn im selben Zeitraum erschienen weitere 
europäische Normen, die Putz zum Inhalt hatten, so auch die europäischen Verarbeitungsnor-
men DIN EN 13914 Teil 1 und Teil 2 im Jahr 2005. Aufgrund der zahlreichen und unterschied-
lichen Materialien und Arbeitsweisen in Europa war und ist es nicht möglich, dass in den euro-
päischen Verarbeitungsnormen für Innen- und Außenputze genügend Einzelheiten angegeben 
werden können, um den Anwendern in jedem Land umfassende Verwendbarkeit zu bieten. Mit 
den natio nalen Ergänzungsnormen DIN 18550 Teil 1 und Teil 2 „Planung, Zubereitung und Aus-
führung von Innen- und Außenputzen – Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 13914“ sind dann 
in den Jahren 2014/15 zwei nationale Normen erschienen, welche die beiden Teile der euro-
päischen Norm DIN EN 13914 bezüglich dieser nationalen Eigenheiten ergänzen. Die Rest- bzw. 
Ergänzungs normen DIN 18550 Teil 1 und Teil 2 sind für sich alleine nicht vollständig, weil sie nur 
ergänzende Fest legungen und Empfehlungen enthalten und der gesamte europäische Text nicht 
darin enthalten ist. Aber auch die europäischen Normen DIN EN 13914 Teil 1 und Teil 2 enthal-
ten wie beschrieben nicht alle notwendigen Informationen, weil darin wiederum die nationalen 
Ergänzungen für Deutschland fehlen. Insgesamt gibt es daher vier Normen, die ab Mitte 2015 
in Deutschland, wenn es um die Ausführung und Verarbeitung von Putzen geht, herangezogen 
werden müssen. Das erstmals in 2015 erschienene Handbuch brachte den Inhalt dieser vier 
Doku mente in einen zusammenhängenden und damit gut lesbaren Kontext. 

DIN EN 13914 Teil 1 und Teil 2 wurden im September 2016 und DIN 18550 Teil 1 und Teil 2 im 
Januar 2018 in überarbeiteter Form neu veröffentlicht. Diese 2. Auflage des Normen-Handbuches 
bringt erneut den Inhalt dieser vier Dokumente in einen zusammenhängenden und damit gut 
lesbaren Kontext.

Es enthält fortlaufend den Text der europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen in 
vollem Wortlaut (grau unterlegt). Dabei wurde insbesondere durch die Abstimmung der Struktur 
der nationalen Normen auf die der europäischen die vorliegende Zusammenführung ermöglicht. 

Dieses Handbuch wurde mit Unterstützung des Bundesverbandes Ausbau und Fassade im ZDB, 
des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz, des Verbandes für Dämmsysteme, Putz 
und Mörtel und des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie erarbeitet.

Berlin/Frankfurt
Februar 2019
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  Nationales Vorwort

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13914-1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 „Mauerwerk“ 
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